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1. Obecny popis:
AMS FOLIE je synteticky polymer CPE na bazi chlorovaného polyetylénu s mineralnim plnivem,

aromatickymi oleji a dal$imi aditivy, uréeny pro zvySeni vzduchové neprizvuénosti nebo tuhosti tenkych
materiall, zejména slabych plecha.

AMS+STRUTO+AL FOLIE je sendvitovy material sloZeny ze zakladni AMS FOLIE (popis vyse)
a pohltivého materialu (STRUTO), zakrytého kryci hlinikovou folii.

Tyto materidly najdou uplatnéni zejména v lehké vzduchotechnice, kde jsou vyuZzivany pro zvySeni
nepruzvuénosti potrubi, nebo zvyseni Gtlumu hluku tvarovych diltl (kolen, rozboc¢ek, pfechodl apod.).

2. Typické instalace:
e zesileni neprizvuénosti VZT potrubi,
e zvySeni Utlumu hluku tvarovych dild VZT potrubi,
e zvySeni neprlizvuénosti akustickych krytd,
e zvysSeni uCinku akustickych izolaci.

3. Zakladni typy a vlastnosti:

AMS folie Hodnota

Typ Hladka folie tl. 2 nebo 3 mm (3 mm na vyzadani)
Dodavany rozmér 1000 x 2000 mm

Mérna hmotnost 1900 kg/m?

Plosna hmotnost 3,5az 7 kg/m?

Barva Zlutohnéda az zelenohnéda

Taznost Min. 300%

Pevnost v tahu / tlaku 0,3/0,48 MPa

Stupen hoflavosti

C1-dle CSN 73 0862

Trida reakce na ohen

Bs2d0 - dle CSN EN 13501-1

Nasakavost die CSN 64 0112

14 dni - 0,61, 28 dni - 0,87

O3eteni spodni strany

PES félie (soucasti AMS)

Samolepici vrstva

Na pfani je moZné dodat se samolepici vrstvou

AMS+STRUTO+AL FOLIE Hodnota

SendviCovy material AMS folie, 20 mm Struto, 0,05 mm Al folie
Dodavany rozmér 20 x 1000 x 2000 mm

Mérna hmotnost Cca 1950-2000 kg/m?

Barva

Zlutohnéda aZ zelenohnéda
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4. Zpusob pouziti:
Samostatna AMS FOLIE slouzi pro zvy$eni vzduchové neprizvuénosti tenkosténnych material(l. Svoji
hmotnosti a tuhosti zvySi atlum hluku daného prvku. Pouziva se zejména na ocelové, tenkosténné plechy
o tloustkach 0,6 az 1,2 mm nebo na hlinikové plechy o tloustkach 0,6 az 2 mm. P¥i vySSich tloustkach
plechll neni pfidany utlum hluku vyrazny a pfidani folie se jevi jako neefektivni.

Aplikace AMS FOLIE spogiva v jejim nalepenim na dany plech a mechanickém zaji§téni (napF. pomoci list,
nebo ocelovych trnll na izolace). Mechanické zajisténi je dllezité z dlivodl rozdilné teplotni roztaznosti
plechl a félie. Bez mechanického zajisténi muze dochazet pfi opakovanych teplotnich cyklech
k odlepovani félie.

Zesilenim konstrukce pomoci AMS FOLIE dojde k poklesu hluku, ktery je Sifeny pies stavebni prvek (napf.
pres plast vzduchotechnického potrubi) smérem ven nebo dovnitf. Na Gtlum hluku v potrubi nema aplikace
samostatné AMS FOLIE efekt.

V pripadé, Ze potfebujete zvysit i Gtlum hluku v potrubi, je nutné pouzit sendvié¢ AMS+STRUTO+AL FOLIE.
Tento sendvi¢ zajisti zvySeni neprizvuénosti vlivem pritomnosti AMS FOLIE (popsano vy$e) a zvy$eni
pohltivosti vlivem pFitomnosti AL FOLIE umisténé na poréznim zéakladu (STRUTO).

Tento sendvi¢ je s Uspéchem pouzivan pro vylepovani vzduchotechnickych rozvodu tam, kde z divodu
mista neni mozné umistit klasicky tlumi¢ hluku. Pro zvySeni utlumu hluku doporu€ujeme vylepovat kolena
nebo Useky mensich profilil. Plati, Ze &im mensi profil potrubi, tim vétsi Gtlum hluku na 1 bm potrubi. Utlumu
hluku je dosahovano zejména na stfednich kmitoCtech v pasmu 250 az 500 Hz vlivem tzv. kmitajici
membrany (AL FOLIE).

Sendvié AMS+STRUTO+AL FOLIE doporugujeme rovnéz mechanicky zajistit proti odlupovani.
Spoje doporu€ujeme pielepovat vzduchotechnickou hlinikovou lepici paskou.

5. Objednani materialu:

V pfipadé objednani uvedte nazev materidlu, tloustku AMS FOLIE, podet kust a jestli pozadujete
samolepici vrstvu:

Napfiklad:

AMS FOLIE, 2 mm, samolepici, 10 ks

Dodame 10 ks folii o tloustce 2 mm a rozméru 1000 x 2000 mm, se samolepici vrstvou.
Provedeni dle obrazku 6.2.

AMS+STRUTO+AL FOLIE, 2 mm, 10 ks

Dodame 10 ks sendvicovych folii o celkové tloustce 22 mm a rozméru 1000 x 2000 mm.

Sougasti sendviée bude AMS FOLIE o tloustce 2 mm na které je nazehlena vrstva STRUTO o tloustce 20
mm a Al félie o tloustce cca 0,05 mm. Provedeni dle obrazku 6.1.
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6. Fotografie:

Obrazek 6.1 - Sendvi¢ AMS+STRUTO+AL FOLIE:

Obrazek 6.2 - AMS folie s neoddélitelnou PES folii:
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